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 3.00:کد درس

 - :مقطع آموزشی

  

معاونت فناوری اطلاعات 
 وارتباطات

پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و 
 MITدانشگاه 

  
 :عنوان درس

  ترمودینامیک مواد

 :عنوان بخش

  
 MITاستاد مدرس دانشگاه 

:     W.C.Carter

استاد مترجم دانشگاه شهید 
 مازیار یغمایی    :بهشتی

  3.00ترمودینامیک مواد 

  7جواب هاي مجموعه سؤال 

  

   7.1جواب 

  

 است، 400C از طریق یک میله جامد پلوتونیم که همچنین داراي 400Cسدیم مایع داغ در 

. طبیعتاً، باید نسبت به مقدار پلوتونیم که در مایع سدیم حل می شود، نگران بود. شارش می یابد

 قرار دارد و سدیم به طور مجازي در جامد پلوتونیم نامحلول 1atmار فرض کنید که سیستم در فش

یک تخمین ترمودینامیکی براي . است، اما پلوتونیم یک محلول ایده آل با سدیم  مایع تشکیل می دهد

  .در سدیم مایع بیابیدترکیب ماکزیمم پلوتونیم

  

  

   یعنی اینکه – نامحلول است سدیم به طور مجازي در جامد پلوتونیم

www.iran-mavad.com 

مرجع تخصصی مهندسی مواد و متالورژی
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  .، سدیم می باشد% 5بنابراین، همه ي مایع پلوتونیم است و تنها کسر کوچکی، کمتر از 

  

www.iran-mavad.com 

مرجع تخصصی مهندسی مواد و متالورژی




